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 1º  AIDIC O res p o nd e  únicament e  d e  lo s  res ult ad o s  s o b re  lo s  mét o d o s  d e  anális is  emp lead o s  co ns ig nad o s  en  es t e  d o cument o y ref erid o s  exclus ivament e  a  lo s 
mat eriales  o mues tras  q ue s e  ind ican en el mis mo y q ue q ued en en s u p o d er, limitand o a és t o s la res p o ns ab ilid ad  y jurí d ica d el cent ro . S alvo menció n exp res a, las 
mues t ras han s id o lib rement e eleg id as y enviad as p o r el s o licit ante. 
2 º Es te Ins t itut o no s e hace res p o ns ab le en ning ún cas o d e la int erp ret ació n o us o ind eb id o q ue p ued a hacers e d e es t e d o cumento , cuya rep ro d ucció n p arcial o t o t al y s 
in la aut o rizació n d e AIDIC O es t á t o t alment e p ro hib id a. 
3 º Lo s res ult ad o s s e co ns id eran co mo p ro p ied ad d el s o licit ant e y, s in auto rizació n p revia, AIDIC O s e ab s t end rá d e co municarlo s a un t ercero . 
4 º Ning una d e las ind icacio nes f o rmulad as en es t e d o cumento p ued en t ener el caract er d e g arant í a p ara las marcas co merciales q ue en s u cas o s e citen. 
5 º Ante p o s ib les d is crep ancias ent re act as , s e p ro ced erá a una co mp ro b ació n d iriment e en la s ed e d e es t e Ins t it ut o . As imis mo , el s o licitant e s e o b lig a a no t if icar a es te 
cent ro cualq uier reclamació n q ue recib a cuya caus a la co ns t it uya un res ultad o d is t int o al d el act a emit id a p o r AIDIC O eximiend o a es t e C ent ro d e  t o d a res p o ns ab ilid ad 
cas o d e no hacerlo as í . 
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS 
 
 

Informe Nº: IE140281 
 

PETICIONARIO: 
 

D. Piere Ortais Bataller 
LUXURY CONCRETE 
C/Lepanto 9-3 
46008 Valencia Valencia NIF: B97539076 

 
OBSERVACIONES: 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Muestra/s: 

 
El presente informe de ensayo anula y sustituye al IE131536. 

 
Nº 
ALBARÁN: 

FECHA 
RECEPCIÓN: 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
SEGÚN PETICIONARIO: MATERIAL: CANTIDAD: RECEPCIÓN: 

 
71017 

 
24-abr-13 

 
CONCRETE FLOOR Mortero. 8 

 
Enviada por el 
Peticionario. 

 

Ensayo/s realizado/s: 
 

Nº:   DESCRIPCIÓN: NORMATIVA: 
1 Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin 

pulir (USRV) 
UNE-ENV 12633:2003. Anexo A 

 
 

Las incertidumbres asociadas a los resultados numéricos del presente Informe se encuentran en AIDICO a disposición del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valencia Parc Tecnológic 
Avda. Benjamin Franklin, 17 
46980 PATERNA - Valencia 
Tel.: + 34 96 131 82 78 - Fax: +34 96 131 80 33 
E-Mail: aidico@aidico.es 
http://www.aidico.es 

 



 
 

 

 INICIO FINAL 
Fecha de realización: 26/04/2013 26/04/2013 

 
 

Identificación probeta 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

USRV (valor medio por 
probeta) 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
USRV (de la muestra) 

 
25 
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INFORME Nº: 

 
 
IE140281 
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MATERIAL ENSAYADO: Mortero. 

 
ALBARAN Nº: 71017 

 
 
 

MÉTODO DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO 
DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR (USRV) 

 
UNE-ENV 12633:03 ANEXO A (NORMATIVO) 

 
 
 
 

Superficie: Lisa Escala:  C 
 

Nombre del analista: 
 
 
 
 
 
 

Resultado del ensayo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

fernando 

 
El resultado USRV corresponde al término "Rd" de la tabla 1.1 "Clasificación de los suelos según la Resbaladicidad" del CTE. 

 
 
 
 
 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS  DEL ENSAYO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-1074/C 


